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ABSTRACT 

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
НА ТЪРГОВСКИЯ ПАНАИР ВЪВ ФРАНКФУРТ

Ивелин РАХНЕВ
главен редактор

e-mail: tok.chair@fnts.bg

Днес Messe Frankfurt е "нервният център" на 
града, термин, който се отнася до положително-
то му социално-икономическо въздействие. 
Търговските панаири винаги пораждат допъл-
нителни приходи за Франкфурт и околния 
регион - било то за хотели или ресторанти, фир-
ми за строителство на щандове или таксита. 

РЕЗЮМЕ
Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при производството на 

антимикробни текстилни материали е ново актуално направление с голям многомилиарден 
пазар. Дендримерната архитектура включва голям брой функционални групи, което позволява 

Фигура 1 Методи за синтез на дендримери

[2] https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% 
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

ЛИТЕРАТУРА
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ПОЛИМЕРИ В ТЕКСТИЛНОТО, КОЖАРСКОТО
И ОБУВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ОБЩИ ПОНЯТИЯ ЗА ФИЗИЧНИ, ФИЗИКОХИМИЧНИ
И МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ПОЛИМЕРИТЕ 
РЕОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА ПОЛИМЕРИТЕ. 

ВИСКОЗИТЕТ НА ПОЛИМЕРНИ РАЗТВОРИ И СТОПИЛКИ

Дарина ЖЕЛЕВА
Химикотехнологичен и Металургичен Университет, 

атедра Текстил и кожи, бул. Кл. Охридски 8, 1756 София, България
jelevad@uctm.edu

РЕЗЮМЕ
За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното 

производство е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и 
свойствата; основните процеси на синтез на полимери.  Влакна и други изделия от полимери се 
различават по своите механични свойства, които зависят от размерите, гъвкавостта, 
формата, строежа и характера на взаимното разположение на макромолекулите, така също и 
от температурата. 

Полимерите са изградени от огромни по размери макромолекули, състоящи се от голям брой 
атоми, свързани по между си с химични връзки и подредени в една структура, състояща се от 
многократно повтарящи се основни звена, наречени мономерни звена. Полимерите се делят на 
две основни групи: естествени (целулоза, белтъци, естествен каучук и др.) и синтетични 
(каучуци, пластмаси и синтетични влакна: полиестерни, полиамидни, полиуретанови и др.). 
Синтезирането на всеки полимер преминава през 2 етапа: получаване на мономера и 
превръщането му в полимер. За протичане на реакциите е необходимо молекулата на мономера 
да съдържа сложни връзки, неустойчиви пръстени или реакционноспособни групи. Описани са 
основните методи на синтез на полимери: полимеризация: радикалова и йонна, поликондензация, 
полиприсъединяване, йонно-коорцинационна полимеризаци, полимеризация с отваряне на 
пръстена.

https://doi.org/ 110.53230/tgm.1310-912X.202 .000 .015
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POLYMERS IN TEXTILE, LEATHER AND
FOOTWEAR PRODUCTION

GENERAL CONCEPTS FOR PHYSICAL, PHYSICOCHEMICAL
AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERS. 

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMERS. 
VISCOSITY OF POLYMER SOLUTIONS AND MELTS

Darina ZHELEVA
University of Chemical Technology and Metallurgy,

 Department of Textiles and Leather, Kl. Ohridski Blvd. 8, 1756 So�a, Bulgaria
jelevad@uctm.edu

ABSTRACT
The application of polymers as materials in textile, leather and footwear industry it is extremely 

important to know their structure and properties; the main processes of polymer synthesis. Fibres and 
other polymer products differ in their mechanical properties, which depend on the size, flexibility, shape, 
structure and conformation of macromolecules, as well as temperature.

Polymers are made up of huge macromolecules, consisting of a large number of atoms connected by 
chemical bonds and arranged in a structure consisting of repeating basic units called monomer units. 
Polymers are divided into two main groups: natural (cellulose, proteins, natural rubber, etc.) and 
synthetic (rubbers, plastics and synthetic fibres: polyester, polyamide, polyurethane, etc.). The synthesis 
of each polymer goes through 2 stages: preparation of the monomer and its conversion into a polymer. 
For the reactions to take place, the monomer molecule must contain complex bonds, unstable rings or 
reactive groups. The main methods of polymer synthesis are described: polymerization: radical and 
ionic; polycondensation; polyaddition, ion-coordination polymerization; polymerization with ring 
opening.
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В реалния свят почти не се среща идеално 
еластично или идеално пластично тяло. В 
зависимост от начина на деформиране са 
възможни два гранични случая на отнасяне на 
материалите, които се описват със съответни 
реологични уравнения:

Част ІІ: Общи понятия за физични, 
физикохимични и механични свойства на 

полимерите 

Вискозитет на полимерни разтвори и 
стопилки

Реологични свойства на полимерите.

І. Основни величини в реологията

Извънредно широката употреба на поли-
мерни материали във всички области на 
промишлеността се обуславя преди всичко от 
техните ценни механични свойства. Под 
механични свойства се разбира комплекс от 
реакции на материала по отношение на 
въздействието на външни сили. Под действие 
на приложените сили материалът се дефор-
мира. Основна задача при преценката на 
свойствата на полимерните материали е уста-
новяване на връзката между напрежението, 
възникващо в материала и неговата деформа-
ция. Общото съотношение на тези величини се 
нар. реологично уравнение на състоянието на 
материала. 

В тесен смисъл на думата реологията е 
наука за теченето на материалите. Това е 
нейният произход - от гръцката дума ρεω - тека. 
В широк смисъл на думата реологията е наука 
за деформациите и придружаващите ги 
напрежения (област от механиката).

Теченето на полимерите е съпроводено с 
едновременно реализиране на обратими 
(еластични) и необратими (пластични) дефор-
мации. При подходящо високи температури и 
големи външни сили еластичната деформация 
преминава в пластична. Това явление лежи в 
основата на методите за формуване на про-
дукти.

1) Материали, които имат чисто еластично 
отнасяне, се нар. идеално еластични и възник-
ващата деформация е правопропорционална на 
напрежението:

    s = Е. e (1)

ε - относителнната деформация;

където:

Е - модул на еластичност (модул на Юнг).

σ - напрежението;

Според закона на Нютон вискозитетът на 
дадена течност е коефициент на пропорцио-
налност между напрежението на срязване τ и 
скоростта на деформация : γ

2) Материали, при които възникват неогра-
ничени деформации, т.е. материалът тече. Тези 
пластични отнасяния на материалите се 
определят от техния вискозитет (коефициент 
на вътрешно триене). Вискозитетът η от своя 
страна се определя от основните реологични 
параметри: напрежение на срязване τ, дефор-
мация на срязване γ и скорост на деформация 
при срязване (градиент на скоростта)
където t е времето. 

                 - напрежение на срязване.

където:    - вискозитет;η

ІІ. Вискозитет

Вискозитетът е важно реологично свойство 
на полимерите, намиращи се в стопилка и в 
разтвор. За изясняване на вискозитета като 

По своите отнасяния полимерите заемат 
междинно положение - наричат се виско-
зоеластични вещества. Механичните свойства 
на полимерите зависят извънредно много от 
условията на изпитване - скорост на прилагане 
на натоварването, температурата и др. При 
ниски температури или голяма честота на въз-
действие полимерът може да се отнася като 
стъклообразен материал. При високи темпе-
ратури и ниски честоти на въздействие същия 
полимер може да бъде каучукоподобен мате-
риал, а при още по-високи температури и нато-
варване възникват необратими деформации и 
полимерът се отнася като високовискозна 
течност.

τ = η . γ

τ =
Ft

A
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реологична характеристика на материалите, 
обикновено се разглежда една безкрайно дълга 
равнинна лента, която се движи със скорост V 
[cm/s] през течност между две успоредни 
безкрайно дълги плочи на разстояние y 
(Фигура 9). В непосредствена близост до 
плочите течността ще бъде в покой, а в непо-
средствена близост до лентата ще се движи 
също със скорост V. Между плочата и лентата 
по този начин ще има пад на скоростта               . 

Тази величина се нар. още градиент на ско-
ростта. По този начин градиентът на скоростта 
отразява изменението на скоростта на два 
течащи един покрай друг слоя в зависимост от 
разстоянието, перпендикулярно на посоката на 
теченето. Под действие на силата, придвиж-
ваща лентата, в повърхността на допира между 
пластовете действат тангенциални сили (сили 
на срязване). Отношението на тази сила Ft и 
допирната повърхност А, т.е. F /A се нар. t

напрежение на преместване или напрежение 
на срязване τ.  

Фигура 9 Профил на скоростите
на движение на поток течност в тръба

При условията на стационарен ламинарен 
поток теченето на обикновените течности се 
подчинява на закона на Нютон, според който 
вискозитетът на дадена течност зависи от 
температурата, но не зависи от условията на 
деформирането й. За всички течности, подчи-
няващи се на това уравнение вискозитетът не 
зависи от условията на измерване и е постоянен 
с течение на времето. Наричат се нютонови 
течности. 

Измерванията на вискозитета на разтвори и 
стопилки на полимери са показали, че той не е 
постоянна величина, а зависи от условията на 
измерване - на първо място от скоростта на 
движение на течността във вискозиметъра. 

Изчислената стойност на вискозитета по 
уравнението на Нютон е чисто условна 
величина и се нар. ефективен вискозитет η . е

Течности, които не притежават постоянен 
вискозитет се нар. ненютонови течности или 
аномални. Такива са повечето стопилки и 
разтвори на полимери.

-  за нютонови течности

- за ненютонови течности.¹

За определяне на реологичните характерис-
тики на ненютонови течности експериментал-
но се установява зависимостта между τ и γ и се 
представя графично чрез т.нар. криви на 
течене. Общият вид на такава крива е 
следният:

Почти всички полимерни материали 
(пластмаси, каучуци, каучукови смеси) са 
ненютонови течности. Това се дължи на 
тяхната полидисперсност. Причините за 
аномалното отнасяне на ненютоновите теч-
ности се дължи на това, че при теченето става 
деформация и ориентация по посока на потока 
или разрушаване на съществуващите в 
течността пространствени структури с пос-
ледваща ориентация на техните структурни 
елементи в потока. 

Крива 1 - за нютонови течности

Фигура 10 Криви на течене
Крива 2 - за ненютонови течности

Всъщност вискозитетът на ненютоновите 
течности намалява в повечето случаи с 
повишаване на скоростта на срязване. И така, 
вискозитетът, зависещ от  и , се нар. τ γ

·

τ

γ

1

2
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ефективен (структурен или аномален) 
вискозитет η . Ефективният вискозитет на е

полимерните разтвори и стопилки зависи от 
концентрацията, молекулната маса на поли-
мера и от вида на разтворителя. С повишаване 
на температурата вискозитетът намалява. 

Свойствата на тези системи се описват с 
реологичното уравнение

ІІІ. Класификация на ненютонови 
течности (според Wilkinson):

1. Ненютонови течности с реологични 
характеристики, които не зависят от 
времето (Фигура 11):

Ÿ  бингамова пластична течност (пастата 
изтича от тубата след натискането й), 
блажните бои, сондажните разтвори, калта и 
др.;

Ÿ псевдопластични течности (полимерните 
стопилки);

Ÿ дилантантни течности (суспензии с голямо 
съдържание на твърда фаза).

Фигура 11 Криви на течене

4 - дилантантна течност

1 - бингамова пластична течност;
 2 - псевдопластична течност;

3 - нютонова течност;

на различни ненютонови течности

Реологичното уравнение на такава течност 
е следното:

а) Бингамова пластична течност

където: τ - напрежение на течливост, което y 

представлява границата, над която възниква 
вискозното течене;

Кривата на течене на псевдопластичните 
течности показва, че отношението 

Много реални течности се отнасят към този 
вид ненютонови течности - пастата за зъби 
(пастата изтича от тубата след натискането й), 
блажните бои, сондажните разтвори, калта и 
др. При тези системи има наличие на прост-
ранствена структура в неподвижната течност. 
Тази структура е достатъчно стабилна, за да 
оказва съпротивление на всяко напрежение, 
което е по-малко от τ . Ако напрежението стане y

по-голямо от τ , тази структура напълно се y

разрушава и системата се отнася като нютоно-
ва течност. Когато напрежението стане по-
малко от τ , структурата отново се възста-y

новява. 

 б) Псевдопластични течности

 η  - пластичен вискозитет.p

т.е. ефективния вискозитет намалява с увели-
чаване на скоростта на срязване γ .  За 
описването на тези течности служи емпирич-
ната зависимост (степенен закон) на Ostwald:

Следователно:
              n - индекс на течене.
където:  k - коефициент на консистентност;

τ

γ

1

2

3

4

Където:  (отнася се за псевдопластични 1<n
течности). Следователно, вискозитета се пони-
жава при увеличаване на скоростта на сряз-
ване.
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Фигура 12 Криви на течене
на тиксотропни течности

б) Реопектични течности 
За тези течности е характерно структу-

рообразуване при срязване. Така например, 
42%-ен разтвор на гипс след интензивно раз-
бъркване втвърдява за 40 min. Очевидно малки 
премествания със срязващ характер спомагат 
за образуването на структура, докато големи 
срязвания я разрушават. Такова отнасяне е 
установено в разредени водни разтвори на V O  2 5

и бентонит.

обратим процес и след прекратяване на външ-
ната намеса структурата на течността посте-
пенно се възстановява. Тази особеност в отна-
сянето на тиксотропните материали води до 
появата на хистерезис върху кривите на течене. 
Типични примери за тиксотропни течности са 
печатарските и някои други бои (Фигура 12).

Дилантантните течности са сходни с 
псевдопластичните по това, че и в тях отсъства 
граница на течливост, но за разлика от тях η  e  

нараства с увеличаване на γ. Тук също се 
използва степенния закон, но .1>n

Такова отнасяне е характерно за суспензии 
от асиметрични частици и разтвори на 
полимери, за полимерните стопилки и за 
полимерните композиции при определени 
условия. Физическото тълкуване на псевдо-
пластичността се състои в това, че с нараства-
нето на γ асиметричните частици или молекули 
постепенно се ориентират. Вместо случайни 
хаотични движения в неподвижната течност  -
при теченето молекулите се ориентират с 
големите си оси по посока на движението на 
потока. Ефективният вискозитет намалява с 
увеличаване на γ дотогава, докато се запази 
възможността за ориентиране на частиците по 
токовите линии, след което кривата на течене 
става линейна.

 в) Дилантантни течности

Когато такива материали се подложат на 
срязване с малка скорост на деформация, 
течността (например, при суспензии с голямо 
съдържание на твърда фаза) служи за смазка, 
която намалява триенето на частиците и 
следователно напреженията не са големи. При 
голямо срязване плътната опаковка на части-
ците се нарушава, материалът увеличава 
обемът си и размерите на прослойките между 
частиците се увеличават. При тази нова 
структура течността не е достатъчна за смазка 
между триещите се частици и действащите 
напрежения трябва да бъдат значително по-
големи.

 2. Ненютонови течности, реологичните 
характеристики на които зависят от 
времето

 а) Тиксотропни течности
Тиксотропни се наричат материалите, 

консистенцията на които зависи от продължи-
телността на срязването и от стойността на γ. 
Ако тиксотропен материал е в състояние на 
покой и започнем да го деформираме с 
постоянна скорост на срязване, то структурата 
му ще започне постепенно да се разрушава, а η  e

да намалява с времето. Тиксотропията е 

τ

γ

γ

ηе
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Познаването на механичните свойства на 
полимерите, намиращи се в различни фазови и 
физични състояния има голямо значение при 
тяхната преработка. 

Стъкловидното състояние се характеризира 
с много високи стойности на модула на ела-

Механични свойства на полимерите            
в различно фазово и физично състояние

І. Особености в механичните свойства на 
полимерите

ІV. Методи и апаратура за определяне на 
вискозитета

1) Технически вискозиметри - течността 
изтича под действие на собственото си 
налягане. Времето за изтичане на определено 
количество течност се приема за мярка на 
вискозитета - отчита се всъщност условен 
вискозитет.

Той дава възможност за много бързо и точно 
определяне на вискозитета на различни 
течности. При него в течността се върти диск, 
наречен вретено, като се измерва въртящия 
момент, необходим за преодоляване на 
съпротивлението от възникналото движение. С 
този вискозиметър е възможно снемане на 
кривите на течене за ненютонови течности.

2) Вискозиметър на Хьоплер - при него 
също се измерва времето, необходимо за 
преминаване на падащо топче в епруветка, 
напълнена с изследваната течност, т.е. изми-
наване на определено разстояние. Виско-
зитетът се измерва в сантипоази [cP], т.е. т.нар. 
динамичен вискозитет.

1) полимери в стъкловидно състояние

3) Вискозиметър на Брукфийлд

в) Вискозоеластични течности
Вискозоеластичен се нарича този материал, 

който проявява както еластично възстано-
вяване на формата, така и вискозно течене. 
Примери за вискозоеластични материали са 
полимерите. Много често се наблюдава редица 
течности да проявяват едновременно харак-
терни особености на различните типове 
ненютонови течности.

стичност в сравнение с високоеластичното 
състояние. Модулът на еластичност е числено 
е равен на онова напрежение, при което дължи-
ната на образеца се удвоява. 

Ако краищата на полимерна лента, пръчка 
или влакно се закрепят в челюстите на машина 
(динамометър), позволяваща деформиране 
(разтягане) на пробно тяло с постоянна скорост 
при непрекъснато измерване на силата и съот-
ветната деформация, се получават криви 
напрежение-деформация (Фигура 13).

 Крива 1 от Фигура 13 - напрежението бързо 
нараства с увеличаване на деформацията. 
Вижда се, че разрушаването настъпва при 
относително неголяма деформация. В този 
случай се говори за крехко разрушаване на 
полимера, подобно на нискомолекулните 
стъкла. Напрежението, при което се наблюдава 
крехкото разрушаване, се нар. граница на 
крехкост σ . Подобно отнасяне се наблюдава кр

при проби (влакна и ципи), намиращи се далеч 
под Т  или с висока степен на пространствена g

омреженост.

Фигура 13  Криви напрежение-деформация

При крива 3 отначало се наблюдава също така 
силно нарастване на σ, което след това преми-
нава през максимум и остава почти постоянно. 
При това пробата няколкократно увеличава 
дължината си. В момента, в който напрежение-
то достига  максимум, в пробата се образува 
малка шийка, която предизвиква силно пони-
жение на напречното сечение на пробата в това 
място (т.ІІ от Фигура 14). С нарастване на де-
формацията шийката се разпространява по 

1

2

3

4
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дължината. Това явление е познато като 
шийкообразуване или студено течене. След 
като цялата проба премине в състояние на 
шийка, се наблюдава още едно незначително 
общо ориентиране, съпроводено от слабо 
повишение на σ и последвано от разрушаване 
на пробата (т.ІV), т.е. жилаво разрушаване.

Фигура 14 Зависимост напрежение-деформация 
при t°=const за полимерен материал във вид на 

пръчка Зависимост напрежение-деформация при 
t°=const  за полимерен материал във вид на пръчка

Такъв тип криви се наблюдават при 
неориентирани аморфни проби, намиращи се 
малко под Т , както и при голям брой g

неориентирани кристални проби. При тези 
материали се наблюдават деформации при 
достатъчно високи напрежения, т.е. изменение 
на формата на образеца без разрушение. Тази 
деформация се нар. принудена високоелас-
тична деформация. Тя е напълно обратима, но 
нейната обратимост се проявява само след 
продължително нагряване. Тази деформация е 
свързана с изменение на конформацията на 
макромолекулите. Тя е принудена, тъй като 
преходът от една конформация в друга е 
възможен при принудително действие на 
външните напрежения.  

Свойствата на материала при преминаване 
в шийка се различават съществено от свойст-
вата на изходния материал. В шийката макро-
молекулите са ориентирани, което води до по-
вишаване на здравината и модула на еластич-
ност. По-нататък шийката не се деформира, а 
последващата деформация е за сметка на 
другите участъци от образеца. 

При крива 2 от Фигура 13 напрежението 
нараства до значително по-високи стойности в 
сравнение с кривите 1 и 3. Подобни криви се 
наблюдават при кристални ориентирани 
полимери. При крива 4 с незначително 
напрежение се постигат големи деформации, 
които са напълно обратими. Такова е отнася-
нето на омреженият каучук, намиращ се над Т .g

По този начин при стъкловидното 
състояние са възможни две подсъстояния: 
крехко и принудено високоеластично, разгра-
ничавани от температурата на крехкост Т  за крх

дадения полимер. 

2) полимери във високоеластично  
състояние

Това състояние се характеризира със 
способността на полимерите да проявяват 
големи обратими деформации, което се 
обуславя от гъвкавостта на дългите верижни 
макромолекули (Фигура 15). Там, където 
макромолекулите са фиксирани и е изчезнала 
тяхната гъвкавост, високоеластично състояние 
не съществува. Това състояние е характерно 
само за еластомерите (каучуците). Развитието 
на високоеластичната деформация зависи от 
времето. Тези материали се характеризират с 
ниски модули на еластичност. 

4)  полимери в кристално фазово 
състояние

При това състояние под действие на външни 
сили възникват деформации, в които домини-
раща роля има необратимата съставна на 
пълната деформация, т.е. наблюдават се големи 
необратими деформации.

3)  полимери във вискозно-течно 
състояние

Фигура 15 Крива на деформация                                                 
при опън на еластомери
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В това фазово състояние образците от 
кристални полимери се деформират с ясно 
изразено образуване на шийка (Фигура 16).

Фигура 16 Крива на деформация
за кристални полимери

В т.А (криви 3 и 4) разтегления образец, 
който е бил в началото еднороден внезапно 
става нееднороден. В т.А се проявява т.нар. 
"шийка" и започва втория процес на разтягане 
на образеца (хоризонталния участък от крива-
та), отличаващ се с постоянно напрежение при 
увеличаваща се деформация (разтягане). След 
приключването на процеса на шийкооб-
разуване в т.В - образеца отново става едно-
роден, но тънък. Третият стадий се състои в раз-
тягането на тънкия образец до неговото разру-
шаване (скъсване). Дължината на участъка АВ 
е различна за различните полимери.

1) твърди пластмаси - твърди материали с 
аморфна структура,  с висок модул на 
еластичност и малко удължение при късане;

2) полутвърди пластмаси  -  твърди 
материали с кристална структура, със средни 
стойности на модула на еластичност, високо 
относително и остатъчно удължение при 
късане; 

Видове полимери на база отнасянето им 
при деформиране:

3) меки пластмаси - меки материали с 
нисък модул на еластичност, високо относи-
телно удължение и малко остатъчно удълже-
ние;

4) еластомери - меки еластични материали 
с нисък модул на еластичност, поддават се на 
значителни деформации при опън;

ІІ. Якостни (физико-механични) харак-
теристики на полимерите

1) механична якост (здравина) или т.нар. 
якост на опън - това е способността на 
материалите да се съпротивляват на разру-
шаване под действие на външни (механични) 
сили. Представлява напрежението (Р) в 
момента на късане на образеца, или нато-
варването, отнесено към площта на напречното 
му сечение (F). Измерва се на динамометър:

5) влакна - материали, които се характе-
ризират с различни по стойност еластични и 
пластични деформации, в зависимост от вида 
на текстилния материал. На еластичната 
деформация се дължи устойчивостта на дрехи-
те на мачкане, а на пластичната - запазването на 
формата им след изработка.

При употребата на полимерите във всички 
области има значение целия комплекс от 
механични свойства, но най-показателни са 
т.нар. якостни характеристики, отразяващи 
здравината на съответния полимерен материал. 
С помощта на кривите "напрежение-дефор-
мация" могат да се дефинират и опитно 
определят редица величини, характеризиращи 
механичните отнасяния на полимерите, а 
именно:

При текстилните влакна се измерва специ-
фична здравина до скъсване R  (отношението max

на здравината към дебелината на изпитвания 
образец):

Изпитваните влакна, прежди или коприни 
се правят във вид на бримка и през нея се 
прекарма втора проба, също във вид на бримка. 
Изпитва се на динамометър с определено 
предварително натоварване. Натоварването се 
дели на две и се определя в % от нормалната 
здравина: 

където P - здравина до скъсване; T  - дебе-max t

лина на образеца

1
2

3
4

5

6

7

ВА

ВА

t
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където R - здравина на бримката     max-s  

2) относително удължение (деформация) 
при разрушаване - удължението, при което 
настъпва разрушаването, т.е. късането на 
образеца:  

l  - дължината в момента на късане2

Когато се говори за дебелина на влакна 
обикновено се разбира площта на тяхното 
напречно сечение. Тексът (tex) представлява 
отношението между масата (М) и дължината 
(L) на влакното (показва колко грама тежи една 
постоянна дължина от 1000 m):

l  - първоначалната дължина1  

Под дължина на влакната L се разбира най-
голямото разстояние между краищата на 
изправено, но неопънато влакно измерено в 
mm. Характерна особеност на влакнестите 
материали е, че напречното им сечение е 
хиляди пъти по-малко от дължината. 

Поради тънкостта и гъвкавостта си текстил-
ните материали се изпитват на деформация 
главно по дължина. 

3) остатъчно удължение - отчита след 
определяне на якостта на опън при съединя-
ване на двете части на скъсания образец и 
измерване на дължината (l ) след определено 2

време:  

4) стойност на напрежението при 
удължение (т.нар. модул) - модулът е 
напрежението на образеца при определена 
степен на удължение преди разрушаване (300 
или 500% относително удължение). Модулът 
изразява съпротивлението, което оказва 
материала срещу действието на деформаци-
онните сили, следователно той е показател за 

-  или   електроизолатори диелектрици
( със  специфична  елект ропроводно ст                 

-12 -22 -1 -1
σ = 10  ÷ 10   Ω .cm );  

3 -1 -1
- проводници (σ > 10   Ω .cm ).

3 -12 -1 -1- полупроводници (σ = 10  ÷ 10   Ω .cm );

Електрични, фрикционни и оптични 
свойства на полимерите

В зависимост от специфичната електропро-
водимост на материалите, те се делят на: 

5) съпротивление на стареене

Стареенето на полимерите се дължи главно 
на различни видове окислителна деструкция, 
водеща до получаването на свободни радикали. 
За съпротивление на стареенето най-често като 
стабилизатори се използват съединения, 
способни да свързват свободните радикали или 
йони, а това са предимно фенолни и аминни 
съединения. 

твърдостта на материала (крива "напрежение-
деформация").

І. Поведение на полимерите при въздей-
ствие с електрично поле

Установено е, че механизмът на разруша-
ване на полимерите се различава съществено 
от този на НМВ. При продължително въздей-
ствие на светлина, топлина, кислорода от 
въздуха и други  фактори протичат процеси на 
стареене при полимерите. С термина "старее-
не" се обобщават широк кръг от явления и 
процеси, които настъпват в полимерните мате-
риали при преработката, съхранението и 
експлоатацията им под влияние на различни 
фактори, в резултат на което настъпва необра-
тима и неблагоприятна промяна на физичес-
ките свойства на материала (увеличаване на 
твърдостта и крехкостта им, намаляване на 
здравината, поява на лепливост и др.) и се 
понижава устойчивостта им на динамични 
натоварвания. Върху здравината на полимер-
ните материали влияе техния особен химичен 
строеж, голямата молекулна маса, наличните 
надмолекулни структури, от които зависи 
наблюдаваното междумолекулно взаимодейст-
вие. Химическите промени, които настъпват, 
могат да се сведат до два процеса: омрежване и 
деструкция на полимерните вериги. 
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При въвеждането на сажди (като пълнител) 
в полимера в количество 30% от масата на 
композицията, частиците образуват трииз-
мерна верижна структура, в резултат на което 
електропроводимостта рязко нараства. Такива 
усилени материали се наричат електропрово-
дящи полимерни материали. Вулканизираният 
каучук е такъв тип материал.

Някои макромолекули с определени 
структурни белези имат полупроводникови 
свойства. Повечето използвани полимери в 
техниката са изолатори. Тяхната малка прово-
димост обуславя лесното им електростатично 
натоварване. Специфичната проводи-мост на 

- 1 7  - 1 - 1
полиетилена е около 10 Ω .cm , а на 

-16 -1 -1полистирена 10 Ω .cm .

Отделната макромолекула не участва в 
преноса на електрични заряди. Електропро-
водността на полимерните диелектрици в 
значителна степен се определя от присъствието 
на нискомолекулни вещества в състава им, 
особено електролити (киселини, соли, вода, 
остатъци от емулгатор, катализатор, мономер и 
др.), които представляват източници на 
възникване на слабо свързани или свободни 
йони. В стъкловидно състояние електропро-
водността на диелектриците се колебае в 

-12 -18 -1 -1границите 10  - 10 Ω .cm . При прехода на 
полимера във високоеластично състояние 
електропроводността се повишава вследствие 
на нарастване на подвижността на мономер-
ните звена, облекчавайки преместването на 
йоните. Въвеждането на пластификатор пони-
жава вискозитета на полимерната система, 
увеличавайки проводността с 3-5 порядъка. 
Кристализацията, увеличавайки плътността на 
опаковката на макромолекулите и затрудня-
вайки движението на йононосителите, обратно 
понижава електропроводимостта. 

При въздействие на електрично поле 
групите, съответно молекулите на изолатора се 
поляризират. При по-голяма сила на полето се 
отделят електрони и се образуват йони. При 
още по-голяма сила на полето йонната 
проводимост накрая става толкова голяма, че 
материалът повече не показва електрическо 
съпротивление -  наблюдава се пробив. 
Електропроводимост може да има не само във 
вътрешността, но и по повърхността на мате-
риала. 

Особеност при ВЧЗ е това, че не се спояват 
хомогенни материали със строго определени 
топлопроводни и електропроводни свойства, а 
хетерогенни системи, състоящи се от покривен 
слой от термопласт и подложка от синтетични 
или естествени материали, често с наличие на 
трети междинен слой (Фигура 17). 

Същността на процеса на ВЧЗ се свежда до 
привеждане на повърхността на спояваните 
детайли в зоната на контакта във вискозно-
течно състояние и протичане на процес на 
дифузия между молекулите от повърхността на 
двата слоя, в резултат на което се премахва 
граничната зона на контакта. Под действие на 
променливо електромагнитно поле на ток с 

Редица важни природни полимери, имащи 
огромно физиологично значение, се отличават 
от други високомолекулни съединения по това, 
че в състава им присъстват йоногенни групи 
като: -COOH, -OH, -SO H, -NH  и др. Към тези 3 2

полимери се отнасят белтъците, пектина, 
нуклеиновите киселини и др. Подобни веще-
ства вследствие на способността им към 
електролитна дисоциация при разтваряне или 
набъбване в полярни разтворители, са 
получили наименованието полиелектролити 
(полимерни електролити).

В обувното и галантерийно производство 
практическо приложение са намерили мето-
дите на заваряване с ток с висока честота 
(високочестотно заваряване ВЧЗ).

Полупроводниковите свойства на такива 
материали като поливинилен, продукта от 
термообработката на полиакрилонитрила и др., 
се обяснява с наличието на спрегната двойна 
връзка в макромолекулите. 

ІІ. Метод на високочестотно заваряване 

Заваряваните детайли /1/ се поставят между 
електродите /2/, които изпълняват роля на 
пластини на кондензатора. Към тях се подава 
ток от генератор с висока честота. Наличието 
на ток предизвиква движение на електрически 
заредените частици, при което се отделя 
топлина, загряваща материала. Топлинните 
процеси при съединяване на полимерни 
материали в основата си се определят от поля-
ризационния ток, който възниква за сметка на 
движение на заредените частици в ограни-чени 
размери.
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висока честота се натрупва топлина в самите 
споявани детайли. След охлаждане на систе-
мата началните физико-химични свойства на 
полимерните материали се възстановяват. 
Поради това ВЧЗ се означава като "горещо 
спояване".

Методът на ВЧЗ се използва за едновре-
менно скрояване и зашиване на лицеви с 

Свързването на детайли чрез заваряване 
може да се осъществи по много начини, които 
може да се групират в две основни групи: 
контактно-топлинна заварка и преобразуване 
на друг вид енергия в топлина.

В поле на ТВЧ (ток с висока честота) се 
заваряват само полярни пластмаси (широко 
приложение намира PVC). При полярните 
материали се извършва ориентация на дипо-
лите по направление на електричното поле. 
Преодоляването на съпротивлението между 
съседните молекули или техни звена води до 
отделяне на топлинна енергия в целия обем на 
полимера, взаимодействащ с електромагнит-
ното поле. 

При неполярни материали електропровод-
ността е малка. Поради това тези материали не 
се нагряват в поле на ТВЧ. Те имат голямо 
значение като изолатори във високочестотната 
техника (полиетилен, полистирен, полиизобу-
тилен и др.). 2) вътрешна или външна дообработка с 

антистатици; 

подплатни детайли, за нанасяни на декора-
тивни шевове или различна фактура върху 
повърхността на детайлите и за свързване на 
детайлите по между им при изработване на 
саята на обувките и за редица текстилни 
изделия (спортни, работни облекла). 

1) отвеждане на товарите чрез неутрали-
зация с йонизиран въздух (в текстилната 
промишленост); 

Широкото използване на меки кожи с PVC 
покритие в галантерийното производство 
създава добри предпоставки за приложение на 
високочестотна обработка. 

В някои случаи материалите се натоварват 
електростатично, когато специфичната им 

-8 -1 -1 -1електропроводимост е ниска (10 ÷10 Ω .cm ). 
Причината е, че по повърхността на тези 
материали се образуват участъци както с 
положително, така и с отрицателно натовар-
ване. Често този ефект е неблагоприятен при 
употребата на полимерите в техниката и бита. 
Методите за отстраняване на електроста-
тичното натоварване могат да бъдат: 

3) чрез добавяне на средства, улесняващи 

ІІІ. Материали в електростатично поле 

Схема на пресово - а) и ролково - б) заваряване с ТВЧ
1 - заварявани детайли, 2 - електроди, ВГ - високочестотен генератор

Фигура 17 Схема на високочестотно заваряване
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ІV. Фрикционни свойства 

Към оптичните свойства на полимерите се 
отнасят цвят, блясък, прозрачност, матовост, 
пречупване на светлината и др. Блясъкът е 
субективна характеристика на наблюдания 
образец. Зависи от природния блясък на 
влакната и нишките, от структурата, влияние 
оказват багренето и апретурните обработки. 

Много често в процеса на обработката 
влакната и нишките се трият в работните части 
на машината и едни в други. Благодарение на 
силите на триене и на сцеплението между 
влакната и нишките е възможно изработването 
на прежди и коприни от различни влакнести 
материали. Влакна, прежди и коприни с малък 
коефициент на триене се преработват трудно. 

приплъзването и намаляващи триенето (напри-
мер чрез покритие от политетрафлуоретилен). 

В други случаи ефектите на електроста-
тичното натоварване могат да бъдат приложени 
при нанасяне на лакови покрития - различни 
апретури за дообработка на обувни изделия, 
получаване на кадифеноподобни повърхности 
върху различни полимери.  

Силата на триене се изразява чрез коефи-
циента на тангенциално и повърхностно 
съпротивление. Вълнените влакна имат най-
висок коефициент на тангенциално съпро-
тивление, а от синтетичните - полипропиле-
новите. 

V. Оптични свойства на полимерите 

Наелектризирането на текстилни изделия 
предизвиква много затруднения при експлоа-
тация, освен това се счита, че е вредно за чо-
вешкото здраве. Полимерите, съдържащи 
амидни групи (например белтъчните вещества) 
се зареждат по-положително от съединенията с 
хидроксилни групи (например целулозата), а 
най-висок положителен товар проявяват вълне-
ните влакна. Производните на акрилонитрила 
винаги се зареждат отрицателно. Прилагат се 
методи за намаляване на наелектризирането на 
влаканата чрез изменението на химичният им 
състав (въвеждане на йоногенни или хидро-
филни групи); чрез съвместяване на влакна с 
разноименни товари (например ПАН и вълна); 
чрез йонизация с въздух и др.

 сорбционни и топлинни свойства
Физикохимични свойства на полимерите:

Текстилните влакна притежават свойството 
анизотропност. Лъчите, които падат перпен-
дикулярно на оста на влакната се отразяват 
разсеяно (дифузно), а по дължината на влакна-
та - насочено. Тези свойства се използват при 
получаването на отделните сплитки  (напремер 
сплитката "атлаз" се характеризира с блестяща 
повърхност), докато увеличаването на броя на 
суковете води до намаляване на блясъка. 
Когато е необходимо намаляване на блясъка, 
към влакната се прибавят матиращи вещества 
(например TiO ).2

Кожите като капилярно-порести системи 
притежават голяма вътрешна повърхност и 
адсорбционна способност. Те адсорбират на 
повърхността си молекулите на разтвори-
телите, йоните и електролитите, въздуха и 
други газове. Стените на техните капиляри са 
еластични и при поглъщане на влага изменят 
размерите си.

Кожата и голям брой кожезаместители 
принадлежат към тези полимерни материали, 
които са способни да поглъщат влагата в голя-
мо количество и да я задържат здраво в себе си, 
като изменят чувствително свойствата си. 

За  практиката на обувното производство е 
много важно да се познават свойствата на 
материалите по отношение на тяхната влаго-
емност и скоростта на поглъщане на влага. 
Например, ако за форт се постави материал с 
голяма скорост на навлажняване и по-голяма 
влагоемност от материала за лицеви и 

І. Сорбционни свойства на полимерите в 
обувното и кожарското производство

Навлажнително-сушилните процеси заемат 
основно място при производството и употре-
бата на обувни изделия и се прилагат за пови-
шаване на пластично-еластичните свойства на 
основните материали и за стабилизиране фор-
мата на детайлите и готовите изделия. Тяхното 
приложение улеснява процесите на формуване 
и релаксация на напреженията. При употребата 
изделията също са подложени периодично на 
навлажняване, сушене и топлинни въздействия 
от околната среда или влагата и потта, отделяни 
от стъпалото.
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event organiser with its own exhibition grounds. The organisation has 2,500 employees at some 30 
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подплатни детайли, цялата влага, която попада 
в обувката, ще се концентрира във форта, в 
резултат на което той лесно ще се деформира. 
Материалът за подплата, табан и стелки 
трябва да притежава голяма влагоем-ност. 
Такива материали трябва да поглъщат почти 
цялата влага, отделена от крака чрез чорапите, 
в резултат на което кракът трябва да остане 
сух. Такава подплата ще предпазва лицевите 
детайли от действието на потта и ще се 
повишат топлозащитните свойства на 
обувката.

Процесът на сушене се състои в дифузията 
на течната влага, намираща се във вътреш-
ността на материала, към повърхността му и 
изпаряване на тази влага от повърхността. В 
колоидните и колоидно капилярно-порестите 
материали, каквито са обувните, влагата може 
да се измести във вид на течност или пара.

При колоидните системи, при наличие на 
температурен градиент, влагата се премества 
от повърхността с по-висока към повърх-
ността с по-ниска температура. Подобно 
преместване на влагата в тялото по направле-
ние на топлинния поток, се нар. термодифузи-
онен процес. 

ІІ. Сорбционни и топлинни свойства на 
влакнообразуващите полимери

За всички естествени и някои изкуствени 
влакна (вискозни, медно-амонячни), които 
съдържат значително количество полярни 

Отделянето на влага от естествената кожа и 
от кожозаместители е свързано със значително 
изменение на техните свойства. Тези измене-
ния зависят от количеството и вида на влагата, 
съдържаща се във влажния материал, от 
скоростта и от температурата на въздуха при 
режима на сушене. От особено значение е 
подборът на температура на сушене в зави-
симост от влагосъдържанието на кожата и 
влажността на околния въздух.

        
За всички видове влакна е характерно 

наличието на пори с различни форма и 
размери. Малките пори осигуряват проник-
ването на багрила и други химични реагенти 
във влакната и осигуряват преразпределение 
на напреженията под действието на външни 
нато-варвания.

активни групи, като -ОН, -NH , -COOH, са 2

способни да взаимодействат с водата. Това 
означава, че те поглъщат по-голямо коли-
чество влага от останалите и могат да сорбират 
багрила и други химични реагенти. Хидрофил-
ността на влакната от естествен произход е 
значително по-висока от тази на синтетичните. 
При нормални условия (65% относителна 
влажност и температура 20°С) памучните 
влакна  поглъщат 8-8,5% влага, вълната 17%, 
вискозните влакна 13%, полиестерните само 
1,5%, полиамидните 4,5-6%, полиакрилнит-
рилните 2%.

Всички процеси в текстилното облаго-
родяване са хетерогенни процеси. Затова 
големината на външната и вътрешната повърх-
ност на влакната е от съществено значение за 
протичането на сорбционните и дифузионни 
процеси, протичащи при облагородяването на 
текстилните материали.          

Сорбционните свойства характеризират 
способността на влакната и нишките да поглъ-
щат (сорбират) и отдават (десорбират) газове, 
пари и малки твърди частици. С поглъщането и 
отдаването от материала на водни пари и вода 
се характеризират техните хигроскопични 
свойства. Природните влакна са силно хигро-
скопични. При преработката им до текстилни 
изделия между тях и околния въздух се 
извършва непрекъснат влагообмен. 

Топлоустойчивостта характеризира спо-
собността на влакната и нишките да съхраняват 
свойствата си при повишени температури. 
Топлоустойчивостта най-често се оценява по 
изменение на механичните свойства при 
нагряване на материала. 

Термоустойчивостта характеризира устой-
чивостта на влакната и нишките към термична 
деструкция. Оценява се по изменения на 
свойствата след нагряване и престой при 
нормални условия. 

Топлинните свойства на влакната и ниш-
ките са от съществено значение за отнасянето 
им по време на процесите на облагородяване, 
когато те са под въздействието на високи 
температури за време от няколко секунди до 
няколко часа. Такова отнасяне проявяват 
влакната при процесите, свързани с пърлене, 
изваряване, фиксиране след печатане и др.
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Химическата модификация на полимерите 

включва различни типове реакции: поли-

мераналогични превръщания, вътрешно-

молекулни и междумолекулни реакции, 

деструкционни реакции. Към нея се отнасят и 

реакциите за получаване на блоксъполимери и 

присъдени съполимери. По този начин могат да 

се получат полимери с ценни и желани 

свойства.

Химични свойства на полимерите                

и модификация. 

Това са реакции на макромолекулите, 

насочени към изменение на химическия състав 

на полимера, без изменение на неговата степен 

І. Полимераналогични превръщания

Получаването на нови полимери с желани 

свойства може да се извършва не само посред-

ством процесите на полимеризация и поликон-

дензация. Голямо значение имат химическите 

превръщания на съществуващите полимери, 

посредством които е възможно изменение на 

свойствата на тези полимери в широки 

граници. Целенасоченото изменение на някои 

свойства на полимерите по пътя на химически 

въздействия, се нар. химическа модификация.

Деструкция на полимерите.             

Стареене и методи за защита

Скоростта и степента на химичните превръ-

щания зависи от предварителната подготовка 

на полимера, от физичното му състояние и от 

характера на надмолекулните структури. При 

тези реакции трудно могат да се отделят 

изходните от междинните и крайните продук-

ти. Характерното е, че при тези реакции 

реакционната способност на всяка функцио-

нална група в макромолекулната верига зависи 

от природата на съседните групи и прев-

ръщанията, които стават с тях. При протичане 

на реакцията могат да възникнат стерични 

пречения, затрудняващи достъпа на ниско-

молекулния компонент до нереагиралата 

функционална група, което води до понижение 

на скоростта и степента на превръщането.

Пример за протичане на полимеранало-

гични превръщания е киселата хидролиза на 

полиметакрилати. Образуващите се в резултат 

на тези процеси карбоксилни групи, явявайки 

се донори на протони, катализират хидролити-

чното разлагане на съседната естерна група:

на полимеризация, т.е. извършва се взаимо-

действие и замяна на едни функционални 

групи с други, без да се разкъсват химични 

връзки в основната верига (запазва се размера 

на макромолекулата на изходния полимер). В 

полимераналогичните превръщания участва не 

цялата макромолекула на полимера, а нейни 

отделни звена.
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Върху реакционната способност на поли-

мерите влияе също и конфигурацията на 

макромолекулните вериги. Например, изотакт-

ният полиметилметакрилат се хидролизира с 

по-голяма скорост, отколкото синдиотактният и 

атактният. При химическите превръщания на 

полимерите имат значение още и т.нар. конфор-

мационни и надмолекулни ефекти. 

Реакциите на полимераналогичните пре-

връщания се използват широко в техниката. 

Най-важната насока на използването им е 

получаването на естери на целулозата, а също и 

осъществяване на модификация на различни 

каучуци, напр. хлориране, нитриране и др.

В някои случаи използването на полимер-

аналогичните превръщания за получаване на 

нови полимери е това, че съответните изходни 

мономери са нетрайни (например винилов 

алкохол) и получаването на съответния поли-

мер - поливинилов алкохол посредством поли-

меризация е невъзможно. Като изходен про-

дукт в този случай се използват съответни 

полимери на винилови естери, които чрез 

хидролиза се превръщат в поливинилов 

алкохол:

Пример за такива реакции са тези, които са 

съпроводени с отделяне на нискомолекулни 

продукти и водещи до образуване на съе-

динения със спрегнати двойни връзки -

например реакцията на дехидрохлориране на 

PVC (поливинилхлорид):

 ІІ. Вътрешномолекулни реакции

Това са реакции на полимерите, в които 

участват функционални групи или атоми от 

една и съща макромолекула.

Като примери за вътрешномолекулни 

реакции могат да се посочат още реакцията на 

дехидратация на поливинилов алкохол до 

получаване на поливинилен, а също така и 

циклизацията на някои полимери.

Отличителната особеност на тази реакция е 

възникването на интензивно оцветяване, 

характерно за дългата система от спрегнати 

(двойни) връзки.

ІІІ. Междумолекулни реакции

Те са свързани с образуването на про-

странствени структури. При това между 

макромолекулите на полимера възникват 

междумолекулни химични връзки и се 

осъществява т.нар. "омрежване" на макро-

молекулните вериги.

Този процес на "омрежване" има същест-

вено значение за практиката, тъй като лежи в 

основата на тези процеси при вулканизация на 

каучуци. 
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Ø Активаторът и ускорителят образуват 

комплекс, който взаимодейства със S, отваря 

нейния пръстен и образува т.нар. сулфидиращ 

За да настъпи вулканизацията или взаимо-

действието на каучука с елементната S, е необ-

ходимо да се разкъса 8-атомния пръстен. За 

образуването на краен серен атом с намалена 

електронна плътност е необходима голяма 

енергия. Но в присъствието на вещества, които 

притежават самотни електронни двойки, 

разкъсването на молекулата на S се улеснява. 

Тези вещества се нар. ускорители. При уско-

рена сярна вулканизация реагиращата система 

е многокомпонентна. Тя включва каучук, 

вулканизиращ агент (предимно S), ускорител и 

активатор на вулканизацията (предимно ZnO) и 

стеаринова киселина. Процесът на вулкани-

зация протича в следните етапи:

Към тази група реакции се отнася и 

термовтвърдяването, което е характерно за 

редица синтетични смоли, напр. фенол-

формалдехидните.

Вулканизацията е комплекс от физико-

химични процеси, в резултат на които каучукът 

преминава от пластично в еластично състояние 

и добива нови ценни експлоатационни 

свойства.  

При вулканизацията се съединяват (омреж-

ват) еластомерните молекули с химични 

връзки, образувайки триизмерна мрежа, при 

което вулканизатът придобива високи еластич-

ни свойства и загубва свойството спонтанно да 

се разтваря в органични разтворители, а само 

набъбва. Вулканизатите се характеризират с 

много малка остатъчна деформация. При 

вулканизацията на каучука със сярата се 

образуват напречни връзки (вулканизационни 

възли), които могат да бъдат: въглерод-

въглеродни връзки (─С—С─); моносулфидни 

(─С─S─С─); дисулфидни (─С─S─S─С─); 

полисулфидни (─С─S ─С─). х

 1. Вулканизация на каучукови смеси

Вулканизацията протича при 140÷160°С и 

повишено налягане, но може да бъде и при 

стайна температура (нискотемпературна) или 

високотемпературна (t≥180°С). Според вида на 

вулканизиращия агент бива: сярна и безсярна (с 

метални оксиди, смоли и радиационна).

Основният вулканизиращ агент - сярата не е 

атомна, а представлява 8-атомен пръстен:

2. Механизъм на сярната вулканизация
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комплекс (представлява вулканизационния 

агент);

Ø Реакции на сулфидиращия комплекс с 

каучука - образуващите се радикали реагират с 

еластомера и образуват напречни връзки:

Ø Реакции, които водят до намаляване на 
сулфидността на напречните връзки.     

  
ІV. Получаване на блок- и присадени 

съполимери

При взаимодействие на крайните групи на 
два различни олигомера, в резултат на 
реакцията се получават съполимери, които по 
състав и структура се различават от съот-
ветните обикновени съполимери на същите 
изходни мономери. Този вид съполимери се 
нар. блок-съполимери, а реакцията им за 
получаването се нар. блоксъполимеризация.

Ÿ чрез превръщане на крайните звена на 
различни изходни полимери в радикали, 
които се съединяват по между си;

Ÿ чрез присъединяване на молекулите на два 
различни линейни полимера, в крайните 
звена на които се намират функционални 
групи.

Тя може да се осъществи по различни 
начини:

Ÿ чрез превръщане на молекулата на единия 
полимер в радикал, способен да инициира 
полимеризацията на мономер с друг 
химичен състав;

Благодарение на наличието на подвижни 
атоми или функционални групи в отделните 
звена на линейните макромолекули е възможно 
взаимодействие на линейните активирани 
макромолекули с мономери или полимери с 
друг химичен състав. В резултат на това могат 

да възникнат нови разклонени макромолекули, 
главната верига на които се различава по състав 
от страничните разклонения. Полимери, 
състоящи се от макромолекули с такава 
структура, се нар. присадени съполимери: 

Реакциите на деструкция спадат към 
групата реакции на химична модификация на 
полимерите. Под деструкция на полимери се 
разбират процеси, протичащи в главната 
верига под действието на външни агенти и пре-

Начините за синтез на присадени съпо-
лимери са основани предимно на реакции на 
функционалните групи, влизащи в състава на 
елементарното звено на полимера.

V. Процеси на деструкция на полимерите

дизвикващи изменения в структурата и 
свойствата на този вид съединения.

Видове деструкция:
1. Деструкция под действие на физични 

агенти:
-- механична деструкция - свързана е с 

възникване на напрежения, които разрушават 
химични връзки. Образуващите се при това 
макрорадикали притежават висока реакционна 
способност и могат да встъпват в химично 
взаимодействие. По този начин при механич-
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Практически нито един от посочените 
видове деструкция не се проявява отделно, 
самостоятелно. Вследствие на протичане на 
деструкционни реакции в полимерите нас-
тъпват следните промени: намаляване на 
здравината вследствие скъсяване на веригите; 
понижаване на температурата на топене; 
намаляване интервала на високоеластично 
състояние; изменение на агрегатното и 
фазовото състояние; количествено и качест-
вено изменение на разтворимостта; намаля-
ване на степента на набъбване; изменение на 
адхезионните свойства и реакционната 
способност.

В редица технологични процеси реакциите 
на деструкция се използват за намаляване на 
молекулната маса на полимерите, а оттам и на 
техния вискозитет в разтворено състояние. 
Например, при изготвяне на лепила, за 
подобряване на разтворимостта на хлоро-
преновия каучук, той се подлага на механична 
деструкция.

В повечето случаи на самопроизволна 
деструкция обаче се наблюдава намаляване на 
сроковете на експлоатация на изделията от 
полимери - наблюдава се процес на стареене.

-  въвеждане на  противо старители, 
пълнители, пластификатори;

Удължаване на срока на употреба на 
полимерните продукти може да се постигне 
чрез намаляване на скоростта на деструк-
ционните процеси. Това може да стане чрез 
подтискане на тези процеси посредством:

- нанасяне на защитни покрития върху 
полимерните изделия;

- подбор на подходящи конструкции и 
условия за експлоатация.

Методи за анализ на полимери:      
химични и физични

За да се определят съставът и строежът на 
един полимер, е необходимо да се отговори на  
няколко основни въпроса:

-- фотохимична - осъществява се под 
действие на светлина, т.е. поглъщане на 
светлинни кванти. Предполага се, че при 
фотохимичната деструкция се образуват 
макрорадикали, чието съществуване зависи от 
наличните в полимера примеси;

-- термична - осъществява се под действие 
на топлина и е свързана с или без разкъсване на 
главната верига на полимера. Разкъсването 
може да стане в случайни места на веригата или 
в края й, като е свързано с миграция на 
водороден атом. Температурата, над която 
полимерът изменя своите свойства или 
структура характеризира термоустойчивостта 
на полимера;

ното въздействие стават химични превръща-
ния на веществата, или т.нар. механо-химични 
превръщания;

-- ултразвукова - обработката с ултразвук с 
честота >20 kHz предизвиква деструкция на 
полимерите, особено при тези, намиращи се в 

-- радиационна- свързана с изменението на 
полимерите под действие на рентгенови лъчи и 
α, β и γ- излъчвания. При това също се 
наблюдава възникването на свободни радикали 
или йони. Крайните продукти от деструкцията 
могат да бъдат полимери с линеен, простран-
ствен или разклонен строеж.

2. Деструкция под действие на химични 
агенти

Този процес, който протича под действие на 
вода се нар. хидролиза. При него основно ката-
литично действие оказват водородните и хид-
роксилните йони. По степен на устойчивост на 
хидролиза връзките в хетеро-верижните 
полимери се разполагат в следния ред:

разтвор. Механизмът на деструкция, свързан с 
разкъсване на връзки в макромолекулата, се 
обяснява с възникване на сили на триене между 
молекулите на разтворителя и макромо-леку-
лите на полимера;
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Преди да се пристъпи обаче към определяне 
наличието на различни елементи, органични 
съединения и функционални групи,  е 
необходимо да се установи принадлежността 
на полимера към една или друга група 

Ÿ ▪  каква  е  полидисперсно стта  на 
полимера, т.е. какво е разпределението 
на молеку-лите по молекулна маса.

Още по-широко приложение за целта 
намира и екстракцията, като един или повече от 
ингредиентите се екстрахират с разтворител, 
който не разтваря и не набъбва полимера, напр. 
най-често се използва етиловият алкохол.

За решаването на всяка от тези задачи се 
прибягва до използването на подходящи 
методи - съответно химични, физико–химични 
или физични методи за анализ на полимери.

1. Качествен анализ

Ÿ ▪  какви са съставът и видът на 
повтарящото се мономерно звено;

Ÿ ▪ каква е формата на макромолекулата 
/права, нагъната, разклонена/; 

Ÿ ▪ какъв е строежът на основната верига 
на макромолекулата, т.е. по какъв начин 
са свързани основните звена помежду 
си;

Ÿ ▪ каква е подвижността на веригите и 
взаимодействието по между им;

І .  Химични методи за  анализ  на 
полимери

Като такива се използват методите, извест-
ни за нискомолекулните съединения. При тях 
може да се определи наличието в състава на 
полимера на някои характерни химични 
елементи като: халогени, N, S, P и др.

 

Както е известно, полимерите рядко 
намират приложение в чист вид. В повечето 
случаи те се използват под форма на полимерни 
смеси с добавка на пълнители, пластифи-
катори, стабилизатори, пигменти и багрила, 
разтворители и др. Затова преди да се започне с 
анализа на един полимер, е необходимо той да 
се изолира в чист вид, като от него се отделят 
всички ингредиенти. За изолирането на чисти 
полимери най-широко приложение е намерил 
методът преутаяване.

(халогенсъдържащи, азотсъдържащи и др.). За 
целта се провежда т.нар. предварителен 
анализ. Към него се отнася определянето на 
някои физични показатели (плътност, 
отнасяне в пламък, както и определяне вида на 
разпадните продукти при сухата дестилация 
на полимера). След получаване на данните от 
предварителния анализ, те се сравняват с данни 
от специални таблици (отнасяния на различни 
полимери). 

Когато предварителния анализ не дава 
окончателни и сигурни данни за природата на 
полимера, тогава се пристъпва към системен 
качествен анализ. Същността му се състои в 
следното: провеждат се последователни 
качествени реакции за определяне принад-
лежността на изпитваното вещество към 
съответната аналитична група: съдържащи 
халогени; азот; сяра; характеризиращи се с 
определено осапунително число; ацетилно 
число и др.

2. Количествен анализ
С помощта на количествения анализ може 

по-пълно да се характеризира изпитвания 
полимер, а също така е възможно да се 
контролира технологичния проце с на 
преработка на полимера и качеството на 
получаваните продукти. За халогенсъдър-
жащите полимери количественото определяне 
на халогенните елементи има важно значение, 
тъй като дава възможност за уточняване типа на 
изпитвания полимер /дали е PVC, хлоропренов 
каучук, поливинилиденхлорид и т.н./. С 
помощта на количественото определяне на 
крайни функционални групи в някои полимери 
/полиамиди, полиестери/ е възможно да се 
определи тяхната молекулна маса.

Към количествения анализ спада и опреде-
лянето на показатели като: 

а) киселинно число - се нарича броят 
милиграми КОН, необходими за неутрали-
зиране на свободните карбоксилни групи, 
съдържащи се в 1 g от изпитваното вещество 
(полие стер,  полиамид,  полиакрилова, 
полиметакрилова киселина). Киселинното 
число всъщност характеризира количеството 
карбоксилни групи в полимера. 

б) осапунително число;
в) хидроксилно число.
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1.  Оптична и електронна микроскопия           

3. Химически методи за установяване 
строежа на основната верига в макромоле-
кулата

Ако полимерите съдържат подвижни атоми 
(Cl , Br  и др.) или групи като –ОН, –СООН, при 2 2

нагряването отделят НМС като HCl, H O, CO  и 2 2

др., в резултат на което се образува много 
сложна смес от продукти на разлагането, при 
което е много трудно да се правят изводи за 
строежа на изходния полимер.

Строежът на макромолекулите може да бъде 
установен преди всичко чрез разлагането им на 
техните съставящи елементи.

Оптичните методи от своя страна се 
резделят на 2 големи групи:

Хетероверижните полимери съдържат в 
молекулата си връзки, които лесно се разру-
шават при хидролиза - естерни, амидни и др. 
При разрушаването им се получават НМС, 
които представляват структурни единици на 
макромолекулата. 

ІІ .  Физични методи за анализ на 
полимери

Най-общо инструменталните методи биха 
могли да се разделят на:
Ÿ ▪ оптични методи - те се базират на 

свойст-вата на електромагнитното 
излъчване и взаимодействието му с 
изучаваните обекти;

1) спектроскопски (спектроскопия);
2) неспектроскопски.
Ÿ ▪ неоптични методи.

Оптичната микроскопия е един от 
физичните методи (оптичен, неспектроскопски 
метод), намиращ приложение при изследване 
структурата на полимерите. Възможността за 
наблюдение на обекти с оптичен микроскоп е 
свързан с разделителната способност. Тя се 
ограничава от най-малкото разстояние, на 
което се намират два обекта, все още видими 
като два. Ако това гранично разстояние се 
намали поради дифракция на светлината, двата 
обекта ще бъдат видяни като един. Изслед-
ванията на полимери с оптичен микроскоп в 
обикновена или поляризирана светлина 

                                         

обикновено включват:
- изследване на кристални и аморфни 

полимери;
- изследване на съвместимостта един в 

друг;
 - определяне на кристалните формации;
 - изследване на фазите и фазовите граници 

в полимерни смеси.

За изследване на полимери се използва 
също и електронна микророскопия. При този 
метод във вакуум потокът от електрони се 
насочва към обекта под действието на 
електрично или магнитно поле, играещо роля 
на лещи. Ако по пътя на електроните се постави 
тънък слой от образец на полимер, възниква 
контрастно изображение, представляващо 
следствие на различната маса и плътност на 
препаратите. Изследва се не самия обект, а 
копие от неговия релеф, наречено реплика.

Електронно-микроскопските изследвания 
дават правилни представи за структурата на 
полимерите - показват, че полимерите могат да 
образуват монокристали. С помощта на 
електронен микроскоп може непосредствено 
да се наблюдава формата и взаимното разполо-
жение на сферолитите и другите надмолекулни 
структури. 

За анализ на полимери се използват също и 
трансмисионна електронна микроскопия 
(ТЕМ) и сканираща електронна микроскопия 
(СЕМ).

За влакнообразуващите полимери важно 
значение има определянето степента на ориен-
тация на макромолекулите и структурните 
елементи спрямо оста на влакната или спрямо 
оста на деформация на влакнообразуващите 
полимери. Заедно с химичната природа на 
полимера, физичните характеристики и 
свойства, ориентацията определя основните 
механични свойства на влакната и изделията от 
тях. Част от методите за определяне на 
ориенацията на полимерите са оптични.                              

2. Инфрачервена спектроскопия (ИЧС)

Спектроскопията - се основава на изследва-
не на взаимодействията между електромагнит-
ното лъчение и веществото, свързани с проце-
сите на излъчване (емисия), поглъщане 
(абсорбция) и разсейване на светлината. ИЧ 
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Същност на метода:   
ИЧ спектроскопията е метод на моле-

кулната абсорбционна спектроскопия, при 
който се извършва поглъщането на ИЧ-лъчение 
с определена честота, обусловено от преход 
между две вибрационни състояния на 
молекулата. Този метод е оптичен, спектро-
скопски. Принципът на действие на тези уреди 
е следният: нагряват се нишки от специални 
материали, например накал (оксиди на редки 
метали), които изпускат лъчи, като се отразяват 
от система огледала, в резултат на което се 
разлагат на спектри при преминаване през 
призми от NaCl, KBr, и LiF. При преминаването 
им през поставената на пътя изследвана проба 
става поглъщане на част от преминалата през 
нея светлина и това се отразява на записания от 
пишещото устройство на уреда спектър, 
характерен за изследваното вещество. ИЧ-
спектърът представлява регистриране на 
интензитета на преминалото лъчение в 
зависимост от дължината на вълната, като се 
получава крива, на която се виждат ивици на 
поглъщане.

При анализ на полимери ИЧ-спектро-
скопията може да даде следните данни:

1) качествено определяне на химични групи 
в полимерите;

спектроскопията обхваща интервала от честоти 
-1650 - 4000 cm . Областта от честоти от 650-1000 

-1   
см се нарича далечна инфрачервена, а 

- 1областта  от  4000-12500 см  -  близка 
инфрачервена област.

2) количествено определяне на композици-
онни състави;

6) определяне на разклоненост на веригите;

3) установяване наличието на кристални 
структури в полимера;

4) изучаване на конфигурацията и ротаци-
онната изомерия на полимерите;

7) получаване на информация, свързана с 
микродеформации;

5) анализ на крайни групи в полимерните 
вериги;

Приготвяне на образци за анализ става от 
течни вещества, филми, суспензии в масло и от 
твърди вещества.

8) установяване на промени в структурата в 
резултат на деструкция, стареене.

Ядрено-магнитният резонанс /ЯМР/ 
представлява метод от групата на радиоспек-
троскопските методи, който се използва за 
изясняване строежа на молекулите и природата 
на техните вътрешни и външни движения. В 
основата на този метод лежи поглъщането на 
радиочестотна енергия (електромагнитни 
вълни) от електроните и атомните ядра на 
веществото, поставени в магнитно поле, като 
поглъщането се  обуславя  от  ядрения 
магнетизъм. Магнитен резонанс възниква 
когато частиците на изследваното вещество, 
поставено в постоянно магнитно поле, 
поглъщат енергия с променливо магнитно 
поле.

Същност на метода:    

Интензитетът на сигнала е пропорци-
онален на количеството на протоните от всеки 
вид, което прави възможно количественото им 
определяне, измерва се с неговата площ. Най-
прост вид имат спектрите на молекулите, които 
съдържат магнитно еквивалентни ядра от един 
и същи вид. Спектрите на такива съединения се 
състоят от една тясна линия, която няма фина 
структура. Този тип линия се нар. синглет. 
Значителен брой сигнали в ЯМР-спектрите се 
наблюдават не като единични пикове 
(синглети), а като сложни такива, състоящи се 
от повече сигнали - мултиплети. Появата на 

3. Ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/

Отместването на ЯМР-сигналите под 
влияние на електронното обкръжение се нар. 
химично отместване. Следователно химич-
ното отместване дава представа за начина на 
свързване на протоните: за участието в образу-
ването на едни или други химични групи.

Явлението ЯМР се основава на едно 
фундаментално свойство на някои атомни 
ядра: освен маса и заряд, те имат спинов, ъглов 
и магнитен момент. Използваните прибори се 
нар. ЯМР-спектрометри. В тях се поставя 
пробата, която се облъчва с радиочестотна 
енергия, като в даден момент тази енергия 
съответства точно на отношението: ∆ Е = h.ν  за 0

конкретен протон. В този момент настъпва 
резонанс и освобождаване на погълнатата 
външна радиочестотна енергия. Това се реги-
стрира с появата на пик на осцилоскопа.
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     4. Рентгеноструктурен анализ 

Рентгенографията е оптичен неспектро-
скопски метод, базиращ се на дифракцията 
/кохерентно разсейване/ на рентгенови лъчи от 
веществото, водещи до една или друга 
интерференчна картина, фиксирана чрез 
фотоплака, филм или броячно устройство.

▪ степен на подреденост;

▪  п р е с м я т а н е  н а  м е ж д у ат ом н и т е 
разстояния и ъглите на връзките.

▪ количествено определяне параметрите на 
кристалната решетка;

Ÿ ▪ фазовия състав на образеца (кристален 
или аморфен);

При качествен анализ на дифракционната 
картина могат да се получат данни за:

▪ съдържанието на кристална фракция;

▪  съвършенството на  кристалните 
участъци;  

  

Ÿ ▪ изучаване на конфигурацията на 
полимерната верига;

▪ изучава процесите на омрежване на 
макромолекулите и деструкционни 
процеси;

Методът ЯМР осигурява доста широки 
възможности за изучаване на полимерите. Той 
осигурява възможност за:

мултиплетни сигнали е резултат от т.нар. спин-
спиново взаимодействие.

Ÿ ▪ изучаване на конформационните 
състояния;

▪ изучава процеси, свързани с релаксация на 
молекулите;

▪ проследява химични реакции на отделни 
функционални групи на полимера, 
образуването на водородни връзки и др.

Ÿ ▪ кристализация в твърди тела и фазови 
преходи;

Снемането на спектри обикновено става от 
разтвори. Този вид анализ се нарича ЯМР с 
висока разделителна способност.

Ÿ ▪ дава данни за кинетиката и механизма 
на полимеризацията;

Ÿ ▪ идентификация на полимерите, за 
изучаване строежа на макромолекулите;

 При образец с кристална (подредена) 
структура, тези лъчи се разсейват кохерентно 
(без промяна на дължината на вълната λ). Този 
процес, наречен дифракция на рентгенови 
лъчи, лежи в основата на рентгеноструктурния 
анализ. Интерференчната картина, която 
възниква при взаимодействие на рентгеновите 
лъчи с атомите в решетката на кристал, 
отразява неговия вътрешен строеж.

5. Термичен анализ на полимери

Рентгеноструктурният анализ дава инфор-
мация също и за ориентацията в полимерите. 
Когато полимерните тела, например в резултат 
на изтегляне, са ориентирани в някакво пред-
почитано направление, то направлението зави-
си от ориентацията на разпространение на 
светлината - тогава става въпрос за оптично 
анизотропни тела. Лъчът, който се разпрост-
ранява в оптично анизотропните тела (повече-
то кристали), ориентирани или кристални 
полимери, обикновено се раздвоява на два 
лъча. Това явление се нар. двойно лъчепре-
чупване. На него почива методът за определяне 
ориентацията в оптично анизотропните тела. 
Характерно за двата лъча е това, че електро-
магнитните им трептения се разпространяват в 
две взаимно перендику-лярни направления. 

Същност на метода:

За изучаване на синтетичните полимери по 
температурни области на прехода от едно 
физично състояние в друго се използва 
термичен анализ. Той се състои в:

Рентгеновите лъчи  представляват 
електромагнитни вълни с дължина на вълната 
от 1Å до 100 Å. Те се образуват във вакуум при 
бомбардиране на метална мишена (най-често 
от Cu, Fe или Мо) с електрони с висока енергия. 
Рентгеновите лъчи имат собствен спектър. 
Когато рентгеновите лъчи се срещнат с реални 
тела (газообразни, течни или твърди), те 
възбуждат техните електрони. Последните 
стават източник на вторично лъчение. Ако 
образецът има нерегулярна структура, т.е. 
съдържа както кристални, така и аморфни 
участъци разсейването протича некохерентно 
(съпровожда се изменение дължината на 
вълната).
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Данните от ДТА и ДСК се изразяват във вид 
на зависимост от времето или температурата 
при постоянна скорост на нагряване. В 
апаратите за ДТА и ДСК могат да се анализират 
както твърди, така и течни вещества.

▪ изучаване кинетиката и механизма на 
вулканизационния процес при каучуци.

▪ изучаване на съвместимостта при 
смесване на еластомери с ингредиенти;

Ÿ ▪ определяне на T  и Т .;g крист

Термичният анализ се базира на промени 
във физичните свойства на веществата, 
подложени на нагряване и охлаждане. Към 
термичните анализи спадат Диференциално-
термичния анализ /ДТА/ и Диференциално-
сканиращата калориметрия /ДСК/. Двата 
метода обезпечават идентична информация за 
ент алпийните  промени,  съпът стващи 
физичните и химични процеси, протичащи при 
нагряване на материалите.

▪ определяне на деформируемостта на 
полимерния материал;

Същност на метода:
При ДТА се измерва разликата в температу-

рата на изследваната проба и на стандартното 
вещество (∆Т), в зависимост от времето (t) или 
от температурата (Т) при нагряване или 
охлаждане с определена скорост.

Към термичните методи спада и Термо-
гравиметрията. Термогравиметрията е 
аналитичен метод, който дава информация за 
изменението на масата на пробата при 
нагряване и може да се използва за:

▪ изучаване на термичната и термоокисли-
телната деструкция;

Ÿ ▪ определяне на термичната стабилност;

▪ анализ на механични примеси и съполи-
мери;

- -  идентифициране и количествено 
определяне на полимери и  ингредиенти;    

При ДСК се регистрира енергията (dQ), 
необходима за установяването на нулева 
разлика в температурата на пробата и на 
стандартното вещество, в зависимост от 
времето (t) или температурата (Т) при 
нагряване или охлаждане с определена скорост.

▪ изучаване на фазови преходи;

-- определяне на термичната и термоокис-
лителната стабилност;

-- определяне на кинетични параметри на 
термичната и термоокислителната деструк-
ция.

Термогравиметрията е метод, при който 
се регистрират промените в масата на образеца 
(W) в зависимост от температурата (Т) при 
постоянна скорост на нагряване или в 
зависимост от времето (t) при постоянна 
температура /изотермична термогравиметрия/. 
Кривата на зависимостта на масата на образеца 
от температурата се нарича термограма или 
термогравиметрична крива (ТГ - крива).

Същност на метода:

Ценна информация относно подреждането 
на макромолекулите в полимерите може да 
бъде получена чрез измерване на плътността. 
За целта се прилагат най-вече пикнометрични и 
флотационни методи. Пикнометричният метод 
се базира на последователно претегляне на 
калибриран пикнометър, напълнен с течност с 
известна плътност без и с проба от полимер в 
пикнометъра.

При флотационния метод, или т.нар. метод 
на градиентните колони, се използва колонка с 
градиент на плътността. Колонката представ-
лява стъклен циилндър, запълнен с течна смес, 
притежаваща концентрационен и следователно 
плътностен градиент. Подбират се две течнос-
ти, които се смесват във всяко отношение, но с 
различна плътност. Техните плътности трябва 
да са такива, че в границите на двете плътности 
на течностите да се намират предполагаемите 
плътности на изследваните проби. Например, 
за ПЕТ (полиетилентерефталат) е известно, че 
плътностите на 100% аморфна е ρ=1,23, а на 
100% кристална проба е ρ=1,45. Подходящи 
течности са р-ксилен с ρ=0,861 и тетрахлор-
метан с ρ=1,595. В градиентната колона се 
пускат кухи стъклени топчета с различна 
плътност и те застават на различни височини в 
колоната. Опитно определената плътност на 
полимерите служи за изчислявана на тяхната 
степен на кристалност α.

Плътността на кристалните участъци ρ  се кр

определя от рентгеновите изследвания, като за 
кристалния образец могат да се пресметнат 

6. Приложение на денситометрията за 
влакнообразуващи полимери и влакна
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Хроматографията се използва за разделяне 
на смеси от вещества на базата на разпре-
делянето на последните между две фази, едната 
от които е неподвижна. Разделянето се 
осъществява благодарение на различната 
сорбционна способност на неподвижната фаза 
спрямо отделните компоненти на пробата. 
Неподвижната фаза може да бъде активно 
твърдо вещество или неподвижна течност. 

7. Хроматографски методи

Хроматографските методи се делят на:

1) течно-течна хроматография (при нея 
двете фази са течни и едната е известна още 
като раделителна);

Газова хроматография (подвижната фаза е 
газ, а неподвижната е течност).

2) адсорбционна хроматография (с непод-
вижна твърда и подвижна течна фаза). Към 
адсобционната хроматография спада гел-
проникващата. Основава се на способността на 
макромолекулите с различна дължина да 
проникват в порести тела на различна 
дълбочина в порите. Тя позволява разделянето 
на макромолекулите по размери, независимо от 
природата на фракционираните компоненти.

[1] И. Панайотов, С. Факиров, Химия и физика 
на полимерите, 2005

параметрите на елементарната клетка. Така се 
изчислява т.нар. идеална плътност на кристала. 
Ясно е, че така пресметната величина се 
отличава от действителната плътност на 
кристалните области в един частично 
кристален полимер. За плътността на 
аморфните области ρ  обикновено се използва ам

опитно определената плътост на напълно 
аморфна проба от изследвания полимер. Това 
става като стопилката на частично кристалния 
полимер се охлади бързо (шоково) и на 
получената проба се определи опитно 
плътността.
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спектакъл на "Севилският бръснар" (2016) с 
участието на артисти от Балет "Арабеск".

Като костюмограф Яна Дворецка проявява 
постоянство в художествения си стил, поставя 
си високи естетически цели и преследва умело 
и докрай постигането на своите творчески 
намерения. Умело и ненатрапчиво тя контро-
лира реализацията на своите проекти с прякото 
си участие в изработването на всеки костюм. В 
тази посока на нейното развитие и творческа 
изява бе и участието ѝ в постановъчния екип на 
последната балетна премиера на Русенската 
опера за сезон 2020-2021 - балета "Баядерка" 
(режисьорска версия и хореография на акад. 
Калина Богоева и сценография на Иван 
Токаджиев).

Яна Дворецка е от обичаните и в последните 
няколко сезона е сред по-често канените за 
специални случаи художници-костюмографи 
за работа в продукции на Русенската опера. 
Съвсем не е случаен изборът на нейното име за 
реализацията на костюмите за продукцията на 
"Травиата" през ноември 2019 година - 
спектакъл, с който Русенската опера отбелязва 
своя 70-годишен юбилей. Тя е автор на 
костюмите и на балета "Зле опазеното момиче", 
на оперетата "Царицата на чардаша" през 
същата година, а от предходните сезони 
заглавията, влезли в регистъра на нейните 
изяви на русенска сцена са постановките на 
оперите "Сестра Анджелика" и "Джани Скики" 
(2016), както и оригиналният танцово-оперен 

https://doi.org/ 110.53230/tgm.1310-912X.202 .000 .05 2
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Снимка 1 Царството на сенките,
фотограф: Емил Кьостебеков, Държавна опера Русе

В съзнанието на почти всеки български 
творец изплува сянката на един кратък, но 
предизвикващ интереса към източната 
философия и естетика с дълбокото си хума-
нистично послание роман на Херман Хесе - 
"Сидхарта". Една балетна продукция, в която 
действието се развива в далечна Индия би 
събудила в непредубедения зрител очаквания 
за интересна среща с елементи от културата на 
тази страна. Балетът "Баядерка", обаче, е плод 
на т. нар. класическа балетна традиция. 
Неговата музика остава в късната романтична 
европейска музикална естетика въпреки 
екзотичния сюжет, който отпраща публиката в 
примамливата със своите чудеса Индия. 
Драматургията, доколкото е неразривно 
свързана с музикалната тъкан на творбата е 
сравнително уравновесена и въпреки тра-
гичните събития, за които разказва либретото, 
поради характера на музикалния език, 
публиката става свидетел на не така дина-
мично действие. Това вероятно се дължи на 

Точно тези творчески и интерпретационни 
предизвикателства слагат съществен акцент 
върху работата на Яна Дворецка, защото 
задачата ѝ не се ограничава само с това да 
проектира и да създаде костюми, които да дадат 
визуалните характеристики на героите. 
Изпитанието, пред което тя е поставена, е и за 

типичната европейска емоционалност, на която 
основен изразител във всяка музикално-
сценична творба каквато е и „Баядерка“, все пак 
си остава музиката. Композиторът е положил 
известно старание да ѝ придаде някаква 
екзотична характерност, но тя се оказва 
недостатъчна и не може да подпомогне 
усилията на хореографа-режисьор, на худож-
ника-сценограф и на художника на костюмите 
изцяло, така че те с лекота да пренесат 
публиката в действителността на далечна 
Индия. Именно поради това и техните 
художествени усилия са толкова ценни - затова и 
в постановката на Русенската опера те 
заслужават адмирации. 
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Снимка 2 Великият брамин,

фотограф: Емил Кьостебеков, Държавна опера Русе

постигане на по-пълната, по-богатата и по-
убедителна картина на индийската екзотична 
действителност въпреки музикалната картина. 
Така задачата на автора на костюмите се 

умножава, защото ансамбълът на костюмите 
трябва да се превърне буквално в част от 
сценографията. С тази задача Дворецка се 
справя блестящо.
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Снимка 3 Никия, Солор и Великия брамин,
 фотограф: Емил Кьостебеков, Държавна опера Русе

Това умение особено силно проличава в 
реализацията на нейните балетни костюми, 
които успешно съчетават задължителната за 
танцьора  функционалност с оригиналните 
художествени решения. Дворецка съумява да 
осъществи онази пластична връзка между 
костюма и хореографските намерения, която 
окончателно изпълва с въздействащо визуално 
съдържание всеки един от образите. Така, във 
визуален план, с пестеливите изразни средства, 
които поначало балетният костюм налага, са 
подчертани и индивидуалностите на всеки 
един от образите. Това дава значително 
улеснение за хореографа-постановчик, а и най-
вече за артистите-балетисти в постигането на 
търсеното артистично превъплъщение.

В постановката на балета „Баядерка“ 
виждаме Никия, която искри в белотата на 
непорочната невинност. Тя естествено 
контрастира със сивия оттенък на сребристото 
на ансамбъла на войните, което символизира 
въздържанието и отдадеността към службата, 
обричането на реда и постоянството. Така те се 
превръщат в естествена основа за блясъка на 
златистите цветове, в които са решени Раджа и 
Гамзати като носители на  богатството, с което 
се купува и укрепва властта. Зад силата на 
тяхната власт стои внушителната фигура на 
Върховния жрец - контрастна и ярко проряз-
ваща съзнанието на публиката с червения цвят 
на своя впечатляващ с богатството на 
плисирани драперии костюм. Девойките с 
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Снимка 4 Сватбата на Гамзати и Солор, 

фотограф: Емил Кьостебеков, Държавна опера Русе

бяло-златните и розови пачки, орнаментирани 
по най-изискан и майсторски, деликатно 
стилизиран начин напомнят на огромни 
екзотични индийски цветове на непознати 
растения, а когато ансамблите танцуват на 
сцената, публиката сякаш долавя упойващия 
им аромат. По сходен начин ансамбълът на 
негърчетата, изпълнен от ученици на НУИ 
„Проф. Веселин Стоянов“ - Русе се превръща в 
естествен динамичен фон, за да изпъкне 
оригинално решеният - и художествено, и 
режисьорски - образ на Златния бог. Изклю-
чително въздействащ е и танцът с воалите, 
където костюмът е допълнително обогатяваща 
хореографията част от танца. Този елемент от 
костюма е пренесен и във ансамбъла на сенките 
от началото на второ действие. Тук отново 
виждаме как буквално костюмът дейно участва 
в изграждането на елементите на танца и 
допринася за неизменното усещане за красота и 
нереална мистичност, което публиката 

преживява със затаен дъх, а след края на 
сцената възторжено аплодира. В този кратък 
преглед не бива да бъдат пропуснати и 
аксесоарите - екзотични шапки и обувки, които 
Дворецка сама инкрустира, украсява и 
реализира по своите окрилени от свободата на 
въображението проекти.

Костюмите на Яна Дворецка са израз на 
нейната деликатна личност, на женствеността 
и естествената красота, които самата тя носи и 
излъчва. Вероятно поради естествения израз на 
нейната природа, решенията ѝ са на високо 
естетическо ниво. Тя съумява да постигне 
максималния синтез между търсената автен-
тичност и индивидуалното художествено 
въображение, който води до актуално и 
неповторимо пречупване през собствената й 
деликатна естетика и така оформя нейния 
неповторим творчески почерк. 

Русе, септември 2021.
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